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EKOTEKS

LABORATUVAR VE GOZETIM HIZMETLERI AS.

EKOTEKS LABORATUVAR ve GOZETIiM

HIZMETLERI A.S.
Esenyurt Firuzky Bulvar1 No:29 34325 Avcilar
Istanbul/ TURKIYE
TEST REPORT 20022522
DENEY RAPORU
07-20

Miisterinin adi:
Adresi:

Aliet firma:
Ilgili kigi:

Istek numarasi:
Model numarasi:

Numunenin ady ve tarifi:

Numunenin kabul tarihi:

Ilave numune ve/veya ilave
bilgi gelis tarihi:
Deneyin yapildig tarih:

Aciklamalar:
Numune alimi:

Numunenin son kullanimu:

Yikama talimati;

Taril
13.07.2020

UNIVERSAL SERTIFIKASYON VE GOZETIM HiZMETLERI TICARET
LTD.STI.

Yukar1 Dudullu Mahallesi, KEYAP E2 No:84, 34775 Dudullu Organize
Sanayi Bolgesi/Umraniye/istanbul

NARKONTEKS TEKSTIL iHR. ITH. SAN. VE TiC.A.S.

SUAT KACMAZ

Mavi onliik.

02.07.2020

02.07.2020-13.07.2020

Bu raporda verilen sonuglar misteri tarafindan gnderilen numuneye aittir.

Belirtilmedi.
7t

Laboratuvar Mjjdiirii
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EKOTEKS LABORATUVAR ve GOZETIM
HIZMETLERI A.S.

20022522

07-20

ISTENEN TESTLER SONUC ACIKLAMA

MIKROBIYOLOJi TESTLERI
Biyoyiik Tayini

Islak Mikrobiyal Gegirgenlik

Kuru Mikrobiyal Gegirgenlik
FIZIKSEL OZELLIK TESTLERI
Kopma Mukavemeti / Kuru

Kopma Mukavemeti / Yas

Patlama Mukavemeti / Kuru
Patlama Mukavemeti / Yas

P: Geger

F: Kalir

R: Alici firmanin teknik kisisine basvurunuz

o|o|o

w|w|v|v

Test sonuglari TS EN 13795-1:2019 Standart Performans Ozellikleri Kritik Numune Grubuna gbre
degerlendirilmistir. (Tablo 1)

NOT: Aksi belirtilmedigi taktirde testler ile ilgili kayitlar 5 yil, orjinal numuneler 3 ay saklamr. Musteri tarafindan talep edildiginde, testlere ait
olgim belirsizligi raporlanir fakat “Geger/Kalir” degerlendirmesinde olgtim belirsizligi degeri dikkate alinmaz. Raporlanan belirsizlik,
genigletilmig belirsizlik olup standart belirsizlik kapsam faktort k=2 kullamilarak elde edilmistir. Guvenilirlik duzeyi % 95'tir. Bu raporda (*)
isaretli deneyler akreditasyon kapsamina dahil degildir.

Bu rapor, laboratuvarm yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz.
Imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gegersizdir.
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EKOTEKS LABORATUVAR ve GOZETIM
HIZMETLERI A.S.

20022522

07-20

TEST SONUCLARI

Cerrahi Giysi Ve Ortiiler —Gereklilikler Ve Test Metotlari: Kisim 1: Cerrahi
Giysi Ve Ortiiler EN 13795-1:2019/ TS EN 13795-1:2019 (*)

MIKROBIYAL TEMIZLIK (BiYOYUK)
Test Metodu: EN ISO 11737-1:2018 /TS EN 1SO 11737-1:2018 (*)

5 numune galigilir. Numune tartilir ve test gozeltisi icerisine atilarak iyice galkalanir (250 rpm de 5 dk) ve
uygun besiyerlerine ekilir. Toplam aerobik bakteriler icin 30+1°C'de 72 saat, kif ve maya icin ise 20-25 °C'de
7 gun inkiibasyon sonrasi agarda olusan mikroorganizmalar sayilir.

SONUC ISTENEN
Mikrobiyal Temizlik (kob/100 cm?) 194 kob/100 cm? <300 kob/100 cm?2
*kob:Koloni olugturan birim
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EKOTEKS LABORATUVAR ve GOZETIM
HIZMETLERI A.S.

20022522

07-20

TEST SONUCLARI

ISLAK-MIKROBIYAL GECIRGENLIK

Test Metodu: BS EN 22610:2006 (Hastalar, hastane personeli ve donanim igin tibbi cihaz olarak kullanilan
cerrahi értuler, giysiler ve temiz hava giysileri - Islak bakteriyel gegirgenlige olan direncin tayini icin deney
yontemi) (*)

Daénen bir disk Gizerindeki agar plakasina bir test ornegi konur. Test 6rnedinin Gzerine bakteri tasiyici
materyali ve kaplama filmi yerlestirilir ve butin parcalar disk Uzerinde sabitlenir. Test 6rnegine belirli bir
kuvvet (3N +0,02) uygulamak tizere bir parmak yerlestirilir. Parmak, 15 dakika iginde agarin tum yuzeyi

boyunca test 6rnegi Uzerinde hareket eder. 15 dakikalik 5 ¢alisma yapilir. 6. calisma numune ters cevrilerek
tekrarlanir.

Numune miktan : 5 adet 25x25¢cm?

Tasiyici Materyal: 30 um inceliginde , 25x25cm? Poliiiretan Film

Kaplama Materyali: 25%x25cm2 HDPE Film

Mikroorganizma: Staphylococcus aureus ATCC 29213

Bakteri Konsantrasyonu (kob/ml) : | 2x105 kob/m|

inkiibasyon Kosullar:: (36+1)°C 48 saat
SONUGCLAR
Niifus Etme Zamani (min) | Niifus Eden Bakteri Sayisi (cfu) Niifus Etme Orani
15 X4 0 Rcumi 0
30 X2 0 Recumz 0
45 X3 0 Rcums 0
60 ) 82 Rcums 0,12
75 Xs 93 Rcums 0,26
Z 479
T 654
Xt n Xs: Ayni numunedeki 5 paralel petride tireyen koloni sayist

Z . altinci petride treyen koloni sayisi

T: X1+ X2+ X3+ Xa+ Xs

Reumr = X1/T

Recumz = (X2 + X1)/T

Rcums = (X3 + X2 + X1)/T
Reums = (X4 + X3 + X2 + X1)/T

Roums = (X5 + X4 + X3 + X2 + X1)/T

BARIYER INDEKSI (/)

Sonug Kabul edilen (*)

Is 56 =28

ls = 6 — (CUM1 + CUM2 + CUM3 + CUM4 + CUMS5)

*EN 13795-1:2019 Surgical gowns and drapes - Requirements and test methods are evaluated according to
Table-1.
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EKOTEKS LABORATUVAR ve GOZETIM
HIZMETLERI A.S.

20022522

07-20

TEST SONUGLARI

Standart Adi: ISO 22612 : 2005 (Enfeksiy6z ajanlara kars! koruyucu giysiler - Kuru mikrobiyal penetrasyona
kars! direng igin test yontemi)

Numuneler ve konteynerler steril edilir. Her bir konteynere agar plakalari konulur. Numuneler aseptik bir
sekilde aparata yerlestirilir. Kapaklar kapatilir. Piston ile numunede bir potluk yapildiktan sonra pistonlar
¢ikarilir ve bes adet numuneye bakteri ile kontamine edilmis pudradan, altinciya ise kontamine olmamig
pudradan kontrol olarak 0,5 g + 0,1 g eklenir. Ardindan tum acikliklar plastik bir posetle kapatilir. Dakikada

20.800 titresim verecek sekilde cihaz caligtirilir. Test siresi 30 dakikadir. Test bittikten sonra tim agar
plakalari 35°C'de 24 saat inklibe edilir.

Numune miktari: 6 adet 20x20 cm?
Mikroorganizma: Bacillus subtilis ATCC 9372
Bakteri Konsantrasyonu (kob/ml): | 1x108
inkiibasyon Kosullar: 35°C / 24 saat
SONUGLAR
Niifuz Eden Bakteri Sayisi (kob)
1 1
2 0
3 0
4 2
5 0
6 (Kontrol) 0
Toplam 3
Logaritma 0,47
DEGERLENDIRME
Sonug Sinif
logs 1 3

*EN 14126 :2003 Koruyucu Giysi— Enfekte Edici Ajanlara Kargi Koruyucu Giysilerin Performans Ozellikleri ve
Test MetotlariTablo-4'e gére degerlendinilmistir,

Sinif Penetrasyon (log kob)
= <1
2 1<logkob=2
1 ] 2 <log kob =3

*EN 13795:2011 Cerrahi giysiler ve értiiler — Gereklilikler ve Deney Yéntemleri Bélim 1: Cerrahi Ortiiler ve
Onlikler Tablo 1'e gére degerlendirilmistir.

SONUC
Sonug (kob/gr) Beklenen Deger
3 kob/gr <300 kob/gr
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EKOTEKS LABORATUVAR ve GOZETIM
HIZMETLERI A.S.

20022522

07-20

TEST SONUCLARI

KOPMA MUKAVEMETI ; EN 29073-3:1996 (*)

Instron 5969 (Yiik: 5 kN), Serit Metodu.

Hiz: 100 mm/dk+10, Cene mesafesi 200 mm.

On gerilme uygulanmamustir. Islatma islemi yapilmamugtir,
En ve boy yonlerinde 4 adet sonucun ortalamasi verilmistir.
Kondiisyon sartlarinda test edilmistir. (20£2°C - %65+4)

Kuru;

SONUC ISTENEN
En 75.6 N 220N (Kuru)
Boy 317N 220N (Kuru)

KOPMA MUKAVEMETI; EN 29073-3:1996 (*)
Instron 5969 (Yiik: 5 kN), Serit Metodu.

Hiz: 100 mm/dk=10, Cene mesafesi 200 mm.

On gerilme uygulanmamugtir, Islatma islemi yapilmgtir.

En ve boy y6nlerinde 4 adet sonucun ortalamasi verilmistir.
Kondiisyon sartlarinda test edilmistir. (20£2°C - %65+4)

Yas;

36-1/03

en.fl

1

SONUC
En 733N

Boy 31.IN

PATLAMA MUKAVEMETI; ISO 13938-1:1999
SDL ATLAS M229 Test cihazi. Test alan1 30.5 mm ¢ap

5 adet sonucun ortalamasi verilmistir.

Kondiisyon sartlarinda test edilmistir (20£2°C-65%+4).

SONUC
Kuru ; 109.1 kPa

Sigirme mesafesi* 14.9 mm
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ISTENEN
220N (Yas)
= 20N (Yas)

ISTENEN
> 40 kPa (Kuru)
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EKOTEKS LABORATUVAR ve GOZETIM

HIZMETLERI A.S.
20022522
07-20
TEST SONUCLARI
PATLAMA MUKAVEMETI; ISO 13938-1:1999
SDL ATLAS M229 Test cihazi. Test alani 30.5 mm ¢ap
5 adet sonucun ortalamasi verilmistir,
Kondisyon sartlarinda test edilmigtir (20£2°C-65%:4).
SONU ISTENEN
Yas; 111.5 kPa > 40 kPa (Kuru)

Sisirme mesafesi* 13.6 mm
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